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DAGLASS
PORTFOLIO

nano e
barren

SZKLO ANTYSPETYCZNE
NANO-BARREN™

SZKLO NON-GLARE

SZKLO BARWIONE
W MASIE

SZKLO ANTYREFLEKSYJINE

NS

SZKLO ZESPOLONE

SZKLO
Z NADRUKIEM

SZKLO DIAMENTOWE

SZKLO HARTOWANE,
LAMINOWANE

SZKLO
MAGNETRONOWE
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SZKLO DYFUZYINE

SZKLO
MATOWE

Did

LUSTRA
MAGNETRONOWE



Zastosowanie

Lustra DAGLASS majg bardzo szerokie zastosowanie przy projektowaniu wnetrz w nowym designer-
skim stylu. Ich niepowtarzalna barwa zachwyci oko najbardziej wymagajacych projektantow jak i uzyt-
kownikow. Mozliwos¢ doboru odcienia pozwala na wkomponowanie sie do kazdej aranzacji.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN

« Nowoczesne i stylowe aranzacje w domach, sypialnie

« Przeszklenia w galeriach handlowych, przebieralnie, panele

+ Lustra w budynkach uzytecznosci publicznej oraz ustugowych
» Lustra do ¢wiczen, fithess, sitowni, sali tarica

« tazienki

- Galerie handlowe, przebieralnie
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ZLOTE
LUSTRA
DAGLASS

Jest to innowacyjny produkt firmy DAGLASS wyrézniajacy sie na tle konkurencji. Warstwa metaliczna dajgca efekt odbicia,
nanoszona jest przy uzyciu wysokoprézniowego napylania magnetronowego (ang. magnetron sputtering). Metoda ta pozwala
na dopasowanie produktu koncowego do oczekiwan klienta. Napylanie technikg magnetronowa mozemy stosowac do wiek-
szosci rodzajow i grubosci ptaskich tafli szklanych, dodatkowo zmieniajgc parametry procesu jesteSmy w stanie dostosowac
odcien lustra do indywidualnych preferencji klienta. Lustra srebrne, ztote w réznych odcieniach oraz pétprzepuszczalne
lustra weneckie. Jest to proces w 100% powtarzalny, a otrzymane lustra charakteryzujg sie wysokg homogenicznoscig i jedno-
rodnoscig powierzchni.

Otrzymana warstwa metaliczna na szkle pokrywana jest specjalnymi farbami, dzieki czemu produkt firmy DAGLASS zabezpie-
czony jest przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi powtoki. Maksymalny rozmiar jednej tafli lustra to 2250mm na
1200mm.



PODSTAWY

TEORETYCZNE

LUSTRA DAGLASS

Lustro jest najpopularniejszym rodzajem zwierciadta optycznego, ktére definiujemy jako gtadka powierzch-
nie odbijajgca Swiatto przez co powstaje odbity obraz przedmiotdéw znajdujacych sie przed lustrem. Efekt
lustra na szkle otrzymujemy poprzez pokrycie jednej z powierzchni szkta warstwa metaliczna.







METODA BADAN

LUSTRA DAGLASS

Pomiar przepuszczalnosci bezposredniej Swiatta szkta z powtoka metaliczng na spektrofotometrze ze sferg catkuja-
cg o Srednicy 1 m. Efekt lustra uzyskujemy, gdy cate promieniowanie swietlne odbijane jest od powtoki, czyli prze-
puszczalnos$é warstwy metalicznej jest rowna 0. Pomiar przepuszczalnosci przeprowadzany jest na spektrofotome-
trze ze zintegrowang sferg Ulbricht’a. To urzadzenie umozliwia nam pomiar transmitancji pod réznym katem Swiatta
padajgcego. Jest to mozliwe dzieki specjalnemu ramieniu, ktérego potozenie moze by¢ regulowane w zakresie
katéw od O do 80 °. Pomiary sg wykonywane zgodnie z holenderska normg NEN2675.

Rys. 1 Spektrofotometr ze zintegrowang sferg
Ulbricht'a ($rednica Tm)
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Kontakt

DAGLASS Sp. z o.0.
ul. Innowacyjna 15
36-060 Gtogow Matopolski

info@daglass.pl
sprzedaz@daglass.pl

www.daglass.pl

Sekretariat
+48 17 744 93 30

Dziat handlowy
+48 17 744 93 45




